
BATI ANCIEN
A T C

OPERATIONS FACADES ✔ ETUDE CONSEIL

COULEURS

& aspects de finition ✔

TECHNIQUES
& matériaux

DÉCORS ✔

PEINTURES ✔

ENDUITS ✔

DIAGNOSTICS et Désordres ✔

MATERIAUX ✔ Familles de PRODUITS

ARCHITECTURE 
& TYPOLOGIE

BASE ✔

BAIES ✔

MURS ✔

TOITURES ✔

Dénarurations ✔

Généralités : Ravalement / Niveaux d'intervention



DIAGNOSTICS

DENATURATIONS courantes et solutions
Couleurs
Techniques
Architecturale

MOYENS 

Prélèvements de peintures (stratigraphie)
Prélèvements d'enduits
Dégagements
Sondages
Auscultations
Observations non destructives

DESORDRES

Pathologies des peintures
Pathologies des enduits
Pathologies des pierres
Désordres structurels

CHOIX ✔



TOITURES

Zinguerie

Dauphins

Gouttières pendantes Descentes

Chêneaux encaissés
Gestion des eaux / fuites / en pied de mur

Débord de toit ✔ Corniches Génoises Sur chevrons Caisson sur lattis

Eléments particuliers Solins Noues Rives Souches

Couverture

Cuivre Zinc

Chaume Toitures végétales

Lauzes Calcaire Schiste

Tuiles canal ✔ Tuiles vernissées

Charpente
Philibert Delorme
Métalliques
Bois massif assemblé

CHOIX ✔



MURS

Pans de bois Ossatures bois Remplissages

Pierres vues ou enduites ? ✔ Quand et comment purger Types de joints ✔

Terres cuites Terre crue Pisé Adobes

Murs en pierre ✔

Pierres équarries Pierres sèches Pierres de tout venant Blocage

Pierres de taille

Protection Hydrofuges

Restitutions
Epaufrures Ragréages

Silicates

Glacis Patines

Accroches mécaniques Fausse pierre ✔

Dégagements

Produits anticryptogamiques de cure

Décapages chimiques Pansements

Gommages ✔

CHOIX



ENDUITS

Exemples de façades récentes

FINITIONS  ✔

Enduit graissé
Enduits tyroliens

Enduits fouettés chantiers

Enduits talochés taloché éponge

Chaux prompt

Plâtre chaux Fausse pierre

Stucs (voir décors)

Enduit Chaux ✔

Modes opératoires Accroche / Dressage / Finitions

Généralités Identification des supports Travaux préparatoires Piquage

Pathologies des enduits

Formulation des enduits

CHOIX



PEINTURES

Exemples de façades récentes

Peintures organiques
De synthèse
Naturelles

Peintures silicates ✔
Peintures

Patines
Peintures
Interfaces

Enduits

Peintures à  la chaux

Patines
Eaux fortes
Colatures

Badigeons ✔
Chaulages

Définition Formules Modes opératoires Chantiers

Accroches selon supports

Généralités Identification des supports Travaux préparatoires

Pathologies des peintures

CHOIX



DÉCORS

GYPSERIES

Staff
Plafonds

Prise d'empreinte Moulage Pose

Stucs
Modelés
Tirés au gabarit
Stuc marbre scagliola

STUCS  ✔

Relief
Tiré au gabarit
Modelé

A plat
Tadelakt
Chaux et marbre

DÉCORS PEINTS ✔
Fausse brique ✔

Couleurs Italie ✔

MODENATURES
Ciment

Rocaillage ✔

Ciment Naturel Prompt ✔

Pierres de taille

CHOIX



BAIES

Autres éléments de maçonnerie ✔

Commerces ✔ Devantures Défenses Enseignes Eclairages

Ferronneries ✔ Fer Fonte

Menuiseries ✔

Lambrequins et stores
Volets
Fenêtres

Portes Portails

Encadrements ✔ Seuils et appuis ✔

Arrêts de maçonnerie

Linteaux
Arcs

Arc segmentaire
Arc ogival
Arc plein cintre

Plates bandes appareillées
Monolithes

Arcs de décharge
En pierres plates
En bois

DENATURATIONS courantes et solutions

GENERALITES Percements Composition

CHOIX



Sols 

BASE

FONDATIONS

SOLS ✔

SOUBASSEMENTS

Décors Panneaux Moulures

Mortiers spéciaux
Respirants et résistants à l'humidité
Résistants aux sels

Mortiers décoratifs

Fonctions Erreurs fréquentes

HUMIDITÉ

Remèdes

Paliatifs Revêtements étanches Absorbeurs d'humidité

Procédés électriques Procédés électroniques

Coupures de continuité
Feuilles de métal
Injections

Vides ventilés Cloisons ventilées Sols ventilés

Ecarter l'eau du pied de façade

Effets Esthétiques Altérations Moisissures

Causes

Remontées capillaires Eau stagnante

Condensations
Infiltrations
Fuites

CHOIX



MATÉRIAUX

BOIS

DIVERS Machefer

ADJUVANTS

LIANTS

Bâtards

Chaux et ciment (liants à maçonner)

Chaux Prompt Pâtre et chaux Fausse pierre ✔

Ciments Ciments naturels prompt Autres ciments

Plâtres Types de plâtres Emplois Aspects de finition

Chaux ✔

Chaux hydrauliques NHL 2 / 3,5 / 5

Chaux aériennes Chaux en poudre Chaux en pâte

CHARGES Sables et terres ✔ Argiles Limons Sables Graves Graviers Cailloux Fines Farines

TERRES Terres cuites / Briques Terres crues Terres colorantes

PIERRES

Pierres de Taille Pierres sèches Tout venant

Types de pierres : Grès Houiller Granit Calcaire tendre Tuff

CHOIX



Couleurs

Couleurs des MENUISERIES et FERRONNERIES

Couleurs des ENCADREMENTS ✔

Couleurs des MURS ✔

Couleurs Italie ✔

Décors peints ✔
Peintures
Enduits

Généralités : Rapport Couleurs Techniques / Aspects de finition / Les palettes.

THEORIE des couleurs ✔

CHOIX



OPÉRATIONS FACADES

CONSEIL
Bilans et animation
Suivi des Travaux
Recommandations techniques

Mise en place de l'opération

Doc de sensibilisation ✔ Mobilisation des Acteurs

Formations Artisans Utilisation des palettes Conseil

Règlement Secteur Subventions

ETUDES

OUTILS ✔

Coloriciel

Echantillons
Palettes bois fer
Palette des enduits

Rapport d'Etude

Montpellier ✔ Milhau ✔ 3 Docs

Dénaturations ✔
COULEURS et aspects de finition
TECHNIQUES et matériaux

ARCHI tecture TYPOlogie et techniques ✔

Relevés

CHOIX



COMMUNE

Acteurs des
OPERATIONS

FACADES

OPERATIONS FACADES

ARCHI CONSEIL PROPRIETAIRES

ARTISANS CAPEBSDAP
FONDATION

DU
PATRIMOINE


